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SISTEMA ASFALTICO MONOCAPA SBS, TERMOFUSIONADO, AUTOPROTEGIDO
DE ALTO RENDIMIENTO, PARA CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES

SOPRASTAR FLAM GR es una membrana impermeabilizante, resistente a bajas temperaturas (-18 °C), hecha de asfalto modificado con
elastémero (SBS), fabricada industrialmente mediante la impregnacion del refuerzo con el compuesto impermeabilizante a base de
asfalto destilado, dandole a la membrana excelentes caracteristicas técnicas.

Elrefuerzo compuesto transmite buenas caracteristicas mecanicas y excelente estabilidad dimensional.

SOPRASTAR FLAM GR es una membrana autoprotegida de alta reflectancia. El lado superior estd recubierto con gravilla mineral, a
excepcidn de uno de los extremos para facilitar a soldadura entre membranas. El lado inferior estd recubierto con una pelicula de
poliolefina termofusible que optimiza la soldadura.
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MATERIALES
1. Primario: ELASTOCOL 500

Descripcion: Primario asféltico base solvente de rdpida evaporacién. Se utiliza en
superficies de concreto y metal para mejorar la adherencia de las membranas asfalticas

soldadas por termofusidn.
Composicion: ~ Emulsion asfaltica base solventes.

2.Membrana Autoprotegida: SOPRASTAR FLAM GR
Descripcion: Membrana de alto desempefio, hecha de asfalto modificado SBS con refuerzo

compuesto. Autoprotegida con gravilla mineral de alta reflectancia SRI 82. Excelente resistencia

alaperforacion, al desgarroy a bajas temperaturas (-18 °C).
Composicion:  asfalto modificado con SBS y refuerzo compuesto.

3. (Detalles): ALSAN FLASHING

Descripcion: Impermeabilizante liquido, a base de poliuretano-asfalto, monocomponente,
listo para usarse, resistente a los rayos UV. Ideal para perimetros, remates, detalles y puntos

criticos.
Composicion:  Poliuretano-Asfalto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1.INSPECCIGN Y PREPARACIGN DE LA SUPERFICIE
Antes de empezar la instalacidn:

- Todas las dreas deben de estar limpias, secas y libres de cualquier elemento que pueda afectar

lainstalacion de las membranas.

- El duefio o su representante y el contratista deben de verificar y aprobar las condiciones del

techo como: pendientes, pretiles, bajantes pluviales, juntas entre edificios, etc.

- Silos trabajos son renovaciones se requiere aprobacidn del fabricante.

- Verificar que todos los trabajos en el drea estén totalmente terminados.

- Reparar dafios o defectos en las dreas antes de comenzar los trabajos de esta seccidn.
- Realizar los trabajos con las condiciones de tiempo estipuladas.

- Proteger dreas aledafias a los trabajos de posibles dafios al momento de la instalacidn.

2. APLICACION DE PRIMARIO ELASTOCOL 500
- Aplicar el primario en todas las superficies donde las membranas tendrén contacto.

- Aplicarlo a razén de 0.15 - 0.25 /m2 Dependiendo de la porosidad de la superficie y esperar un

secado de 1a12 horas dependiendo la temperatura ambiental.

3.INSTALACION DE LA MEMBRANA SOPRASTAR FLAM GR

- Desenrollar la membrana para su alineamiento. Cada tira debe de tener un minimo de 8 cm
de traslape longitudinal y 15 cm de traslape transversal.

- Empezar en el punto més bajo del techo.

- Tratamiento a coladeras segiin manual técnico de Soprema; colocando la membrana al
centro de las coladeras.

- Reforzar esquinas interiores y exteriores con una seccién de membrana SOPRASTAR FLAM GR.
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- Revisar con mucho cuidado la alineacion del primer rollo. Cortar 5 cm a 45° las puntas del rollo
para asegurar una buena union entre membranas.

-Enrollar la membrana de los extremos al centro cuidando de no perder la alineacion.

- Termo-fusionar el rollo formando un “sangradoen el traslape longitudinal.

- Los traslapes longitudinales serén de 8 cm cuidando que exista una excelente adherencia
quemando la gravilla y presionando con una espatula para que aflore el asfalto, para que asi la
termofusidn sea asfalto con asfalto.

- Se debe de seguir esta secuencia hasta que toda la membrana haya sido instalada.
-Laaplicacion debe de proveer una superficie lisa, libre de burbujas de aire 0 arrugas.

4.INSTALACION DE LAS MEMBRANAS EN LAS INTERSECCIONES PERPENDICULARES

- Antes de la aplicacidn, todos los elementos verticales deben de impregnarse con el sellador
primario ELASTOCOL 500 a razdn de 0.15 - 0.25 |/m? y esperar un secado de 1a 12 horas
dependiendo la temperatura ambiental.

- La membrana se instalard en tramos de I metro de ancho en forma vertical cubriendo toda la
superficiey traslapando 10 cm minimo en la superficie del techo. Los traslapes laterales serdn de
8 cm cuidando que exista una excelente adherencia quemando la gravilla y presionando con una
espatula para que aflore el asfalto, para que asi la termofusion sea asfalto con asfalto.

- Empezar la termofusidn por la parte baja del pretil hacia arriba hasta la parte exterior y después
el traslape en la superficie.

- Después de la instalacion de la membrana, revisar todos los traslapes y recorrerlos con la
espétula caliente a lo largo de los bordes.

NOTA: Para mejores resultados se recomienda sustituir la membrana en las intersecciones
perpendiculares con una aplicacion de ALSAN FLASHING de la siguiente manera:

Remover la gravilla suelta de las Colocar el ARMATURE FLASHING sobre
membranas existentes con un cepillo una ligera capa (himeda) de ALSAN
metalico. FLASHING de 0.5 kg/m2.

Despues de 2- 5 haplicar la segunda
capa de ALSAN FLASHING de 0.7 kg/m?
ARMATURE FLASHING. sobre la primer capa.

Aplicar una primera capa de ALSAN
FLASHING de 0.9 kg/m? sobre el

* Opcionalmente puede agregar una capa de gravilla para obtener el mismo acabado que
presenta la membrana.
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5.DETALLES (ALSAN FLASHING) DETALLE DE COLADERA
- Aplicacidn de dos capas de ALSAN FLASHING con ARMATURE FLASHING en detalles

como; hases de aparatos, tuberiay todo lugar donde sea muy dificil a aplicacion de la

membrana. SOPORTE RESISTENTE
FORMACION PENDIENTES
PRIMARIO ELASTOCOL 500
6. ACCESORIOS MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
- Instalar barra de sujecion en la parte final de la impermeabilizacion en areas como muros SOPRASTAR FLAM GR
y pretiles altos que no se cubren en su totalidad, con solera de aluminio de 3/16 x 1" instalada PARAGRAVILLAS
con taguete-pijay SOPRAMASTIC SP2 en parte superior de la solera.
CAZOLETA EPDM

I. !‘IMFIEZA FINAL . . ., X REFUERZO EN DRENAJE:
- Limpiar y recoger diariamente cualquier escombro, abstruccidn o residuo que resulte durante ALSAN FLASHING
los trabajos de instalacidn.

NOTAS DE LA GUIA DE ESPECIFICACION : N
1. Usar tinicamente accesorios fabricados y aprobados por SOPREMA. /4&’\
2. Esta guia de especificacion es meramente indicativa, la aplicacion de cualquier producto,
sistema, 0 solucion de SOPREMA, deberd ser evaluada y aprobada por el responsable del proyecto.

3. El instalador deberd tener todas las habilidades técnicas y certificaciones necesarias para la
ejecucion de la obra, de conformidad con las especificaciones de SOPREMA y la normativa vigente.
4, La ejecucion del proyecto debe llevarse a cabo siempre de acuerdo con las normas técnicas y
constructivas especificadas para garantizar una aplicacién adecuada.

5. SOPREMA se reserva el derecho de modificar la solucién técnica, en funcidn de las especificacio-
nes actuales, en una etapa posterior si surgen situaciones particulares como resultado de las cuales
la solucion ya no es garantizada o si se considera que se ha mejorado.

6. Parainformacidn detallada de cada producto, consultar la ficha técnica de cada uno en

WWW.SOrema.com.mx DETALLE DE JUNTA ESTRUCTURAL

SOPORTE RESISTENTE
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: .
SOPRASTAR FLAM GR FORMACION DE PENDIENTES

PRIMARIO ELASTOCOL 500

BANDA DE REFUERZO

SOPRASTAR FLAM GR

JOINFAL
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RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES SISTEMA MONOCAPA SOPRASTAR FLAM GR:

RESUMEN DE MATERIALES - SOPRASTAR FLAM GR
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[ | cooieo DESCRIPCIGN PRESENTACION RENDIMIENTO CANTIDAD

a 35735 ELASTOCOL 500 CUBETA181 0.15-0.25/m?
b 08531 SOPRASTAR FLAMGR ROLLO 8 m? 1.2m?rollo
c 32800 ALSAN FLASHING (INTERSECCIONES PERPENDICULARES/DETALLES) CUBETA181 21kg/m?
d 20400F ARMATURE FLASHING 0.15 X 30.5 m (INTERSECCIONES PERPENDICULARES/DETALLES) ROLLO30.5m 29m
e 23905 SOPRASTAR GRANULES CUBETA 13 kg 0.8-1.0kg/rollo
f 28119 SOPRAMASTIC SP2* CARTUCHO 300 mt 4.5mjcartucho OPCIONAL
ELABORADO POR:
SOPREMA MEXICO.
WWW.SOPREMA.COM.MX MAMMOUTH
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IMAGENES DE REFERENCIA:
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