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COLPHENE BSW V es una membrana impermeabilizante autoadherible de alto desempeño, hecha de asfalto modificado con elastómero (SBS), fabricada 
mediante la impregnación del refuerzo compuesto. El lado superior está saturado con arena y el lado inferior autoadherible está cubierto con una película 
protectora desprendible. La membrana está diseñada para la impermeabilización de muros ciegos en áreas verticales.

COLPHENE BSW H es una membrana impermeabilizante de alto desempeño, hecha de asfalto modificado con elastómero (SBS), fabricada mediante la 
impregnación del refuerzo de poliéster no tejido con el compuesto impermeabilizante. El lado superior está saturado con arena y el lado inferior está 
cubierto con una película de polietileno termofusible. La membrana está diseñada para la impermeabilización sobre losas de concreto o suelo 
compactado previo a la colocación del acero de refuerzo y el vaciado del concreto.

Se instala una segunda capa de COLPHENE BSW H para proteger la primer capa del acero de refuerzo y el vaciado del concreto de la obra.

En conjunto, estos materiales, proporcionaran una solución ideal cuando los límites de la propiedad no permiten la excavación fuera del perímetro de la 
cimentación.
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MATERIALES
1. Membrana Drenante:   SOPRADRAIN 10-G
Descripción:  Panel de polietileno de alta densidad (HDPE) con geotextil. Se usa en 
superficies verticales y horizontales antes de la instalación de COLPHENE BSW. Con gran 
resistencia a la compresión.
Composición:  Polietileno de alta densidad.

2. Membrana Impermeabilizante: COLPHENE BSW V
Descripción:  Membrana impermeabilizante autoadherible compuesta por asfalto 
modificado con SBS y un refuerzo compuesto de alta resistencia, superficie de la cara superior 
arenado y la cara inferior autoadherible con una película protectora desprendible. 
Composición:  Asfalto modificado con SBS y refuerzo compuesto.

3. Membrana Impermeabilizante:  COLPHENE BSW H
Descripción:  Membrana impermeabilizante compuesta por asfalto modificado con SBS y 
un refuerzo intermedio de poliéster no tejido de alta resistencia, acabado arenado en la cara 
superior y en la cara inferior con una película de polietileno termofusible. 
Composición:  Asfalto modificado con SBS y refuerzo de poliéster no tejido.

4. Membrana Impermeabilizante:  COLPHENE BSW H
Descripción:  Membrana impermeabilizante compuesta por asfalto modificado con SBS y 
un refuerzo intermedio de poliéster no tejido de alta resistencia, acabado arenado en la cara 
superior y en la cara inferior con una película de polietileno termofusible. 
Composición:  Asfalto modificado con SBS y refuerzo de poliéster no tejido.

5. Detalles:   ALSAN FLASHING
Descripción:  Impermeabilizante líquido, a base de poliuretano-asfalto, monocomponente, 
listo para usarse, resistente a los rayos UV. Ideal para perímetros, remates, detalles y puntos 
críticos, pilotes y pilas de cimentación.
Composición:  Poliuretano-Asfalto.

6. Primario:    SOPRASEAL STICK PRIMER
Descripción:  Primario a base de solvente diseñada específicamente para maximizar la 
adhesión de membranas autoadhesivas en paredes y cimientos. Se compone de resinas adhesivas 
y solventes volátiles.
Composición:  Base solvente.

7. Refuerzo:   COLPHENE SP LAP
Descripción:  Membrana impermeabilizante compuesta de asfalto modificado con SBS y un 
refuerzo de poliéster no tejido para cimientos y superficies inferiores.
Composición:  Asfalto modificado con SBS y refuerzo de poliéster no tejido.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
1. INSPECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de empezar la instalación: 
- Todas las áreas deben estar limpias, secas, y libres de cualquier elemento que pueda afectar la 
instalación de las membranas.
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- Las membranas se instalarán hasta que todos los productos relacionados al encofrado y al 
curado se hayan eliminado, incluyendo cualquier lechada o irregularidad que pueda dificultar la 
unión de las membranas. 
- El propietario o su representante y el contratista deben verificar y aprobar las condiciones del 
sitio.
- Verificar que todos los trabajos en el área estén totalmente terminados.
- Proteger áreas aledañas a los trabajos para evitar daños al momento de la instalación.
- No instale los materiales en climas lluviosos o nevados, a menos que el sitio esté protegido 
contra el clima.

- El comienzo de los trabajos implica la aprobación de las condiciones del sitio.
- Todos los daños, grietas o defectos deberán ser reparados antes de comenzar los trabajos de 
esta sección.
- Asegúrese que el concreto este completamente curado antes de instalar las membranas.
- Se recomienda realizar una prueba de adherencia antes de instalar la membrana. 
- Verifique la compatibilidad de todos los componentes de la membrana con los compuestos de 
curado, recubrimientos u otros materiales que ya están o se instalarán en las superficies a tratar.

2. SUPERFICIES VERTICALES
2.1 INSTALACIÓN DE SOPRADRAIN 10-G (OPCIONAL)
- Instale la membrana SOPRADRAIN 10-G en la superficie vertical con el geotextil hacia el muro 
de contención, traslapándolo 25cm en el lado longitudinal y 20 cm en el lado horizontal.
- Utilice fijaciones mecánicas y placas de 2.5 cm de diámetro mínimo.

NOTA:  En aplicaciones con temperaturas menores a 10 °C, aplique SOPRASEAL STICK 
PRIMER sobre el SOPRADRAIN 10-G  antes de instalar la membrana vertical.

2.2 INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA COLPHENE BSW V
- Posicione la membrana COLPHENE BSW V en superficies verticales retirando la película 
protectora desprendible del lado inferior, adhiriéndola al SOPRADRAIN 10-G.
- Instale la membrana impermeabilizante COLPHENE BSW V con fijaciones mecánicas en la parte 
superior de la membrana al sustrato utilizando fijaciones mecánicas y placas de 5 cm de 
diámetro cada 33 cm de centro a centro.
- Los traslapes longitudinales entre membranas deben medir por lo menos 10 cm, de los cuales
5 cm se unen con la sección autoadhesiva que incluye la membrana y los otros 5 cm deberán 
termo fusionarse. 



- Utilice un rodillo para presionar toda la superficie de la membrana para garantizar una unión 
completa al SOPRADRAIN 10-G y prevenir cualquier movimiento mientras se realiza el colado del 
concreto.
- Los traslapes horizontales deberán colocarse a 15 cm mínimo para cubrir las fijaciones de la 
membrana anterior.
- Coloque una tira de 33 cm de ancho de COLPHENE BSW H por termofusión centrándola en las 
juntas horizontales. Todos los traslapes deberán termofusionarse para garantizar la completa 
impermeabilidad y el sellado de las membranas.
- Cada cambio de ángulo, esquinas interiores y esquinas exteriores deberán reforzarse instalando 
una tira de 33 cm de ancho de COLPHENE BSW H por termofusión, centrada en el ángulo o 
esquina. Todos los bordes deberán termofusionarse para sellarse.
- Las rasgaduras y los agujeros en la membrana deberán repararse con piezas, de 15 cm más 
grandes a la superficie afectada, de COLPHENE BSW H por termofusión o con membrana líquida 
ALSAN FLASHING. Todos los bordes de la membrana deberán termofusionarse para sellarse.

3. SUPERFICIES HORIZONTALES
3.1 INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA COLPHENE BSW H 
- Instale la membrana  impermeabilizante suelta directamente en el área horizontal del sitio a 
impermeabilizar. 
- Alterne los traslapes para evitar capas demasiado gruesas. Las juntas finales deben
estar escalonado por al menos 30 cm.
- Los traslapes longitudinales, deben medir al menos 10 cm; para superposiciones transversales, 
los traslapes deben medir al menos a 15 cm entre cada rollo de membrana.
- Selle todos los traslapes por termofusión con soplete o una soldadora de aire caliente.
- Cada cambio de ángulo, esquinas interiores y esquinas exteriores deberán reforzarse instalando 
una tira de 33 cm de ancho de COLPHENE BSW H por termofusión, centrada en el ángulo o 
esquina. Todos los bordes deberán termofusionarse para sellarse.
- Las rasgaduras y los agujeros en la membrana deberán repararse con piezas, de 15 cm más 
grandes a la superficie afectada, de COLPHENE BSW H por termofusión o con membrana líquida 
ALSAN FLASHING. Todos los bordes de la membrana deberán termofusionarse para sellarse.
- Instale una segunda capa de COLPHENE BSW H cuando la cimentación se encuentre debajo del 
nivel freático (máximo 1 m).
- Será necesaria una tercera capa de COLPHENE BSW H cuando la cimentación se encuentre 
debajo del nivel freático y/o presente una carga hidrostática alta.

3.2 INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA COLPHENE BSW H - SEGUNDA CAPA (CIMENTACIÓN 
DEBAJO DEL NIVEL FREÁTICO CON CARGA HIDROSTÁTICA ALTA)
- Instale una segunda capa de membrana de impermeabilización horizontal completamente 
termofusionada sobre toda la superficie de la primera capa de impermeabilización horizontal 
siguiendo las marcas longitudinales en la membrana, para centrar el traslape de la capa inferior.
 - Alterne los traslapes para evitar capas demasiado gruesas. Las juntas finales deben estar 
escalonado por al menos 30 cm.
- Los traslapes longitudinales, deben medir al menos 10 cm; para superposiciones transversales, 
los traslapes deben medir al menos a 15 cm entre cada rollo de membrana.
- Las rasgaduras y los agujeros en la membrana deberán repararse con piezas, de 15 cm más 
grandes a la superficie afectada, de COLPHENE BSW H por termofusión o con membrana líquida 
ALSAN FLASHING. Todos los bordes de la membrana deberán termofusionarse para sellarse.

NOTA: Asegúrese que los traslapes entre las membranas verticales y horizontales queden 
completamente sellados.

4. INSTALACIÓN DE COLPHENE BSW H COMO MEMBRANA DE 
PROTECCIÓN (SISTEMAS TRICAPA)
- Se usa como protección de la última capa de la membrana COLPHENE BSW H contra los daños 
ocasionados por el tráfico peatonal, la instalación de acero de refuerzo y el almacenamiento de 
material en su superficie.
- También será necesaria la instalación de la membrana protectora cuando la cimentación se 
encuentre por debajo del nivel freático.
- Instale la membrana protectora en rollos continuos siguiendo el procedimiento de la primer 
capa.

- Las rasgaduras y los agujeros en la membrana deberán repararse con piezas, de 15 cm más 
grandes a la superficie afectada, de COLPHENE BSW H por termofusión o con membrana líquida 
ALSAN FLASHING. Todos los bordes de la membrana deberán termofusionarse para sellarse.



5. DETALLES (ALSAN FLASHING)
- Trate pilotes de cimentación, penetraciones, conexiones, cambios de dirección y / o transición 
de material con la membrana líquida ALSAN FLASHING y el refuerzo ARMATURE FLASHING.
- Coloque una tira de ARMATURE FLASHING sobre una capa (húmeda) de ALSAN FLASHING de 
0.5 kg/m2.

- Aplique una primera capa de ALSAN FLASHING de 0.9 kg/m2 sobre el ARMATURE FLASHING.
- Después de 2 - 5 h aplique la última capa de ALSAN FLASHING de 0.7 kg/m sobre la capa 
anterior.

*GARANTÍAS:
Verificar términos y condiciones de Garantías con SOPREMA. 

Estos tiempos de garantía solo aplican para sistemas con membrana Colphene  BSW H y Colphene 
BSW V.

NOTAS DE LA GUÍA DE ESPECIFICACIÓN :

1. Usar únicamente accesorios fabricados  y aprobados por SOPREMA.
2. Esta guía de especificación es meramente indicativa, la aplicación de cualquier producto, 
sistema, o solución de SOPREMA, deberá ser evaluada y aprobada por el responsable del proyecto.
3. El instalador deberá tener todas las habilidades técnicas y certificaciones necesarias para la 
ejecución de la obra, de conformidad con las especificaciones de SOPREMA y la normativa vigente.
4. La ejecución del proyecto debe llevarse a cabo siempre de acuerdo con las normas técnicas y 
constructivas especificadas para garantizar una aplicación adecuada.
5. SOPREMA se reserva el derecho de modificar la solución técnica, en función de las especificacio-
nes actuales, en una etapa posterior si surgen situaciones particulares como resultado de las cuales 
la solución ya no es garantizada o si se considera que se ha mejorado.
6. Para información detallada de cada producto, consultar la ficha técnica de cada uno en
www.soprema.com.mx

GARANTÍA
MATERIALES

10 AÑOS



CIMENTACIÓN POR ENCIMA DEL NIVEL FREÁTICO

CIMENTACIÓN POR DEBAJO DEL NIVEL FREÁTICO (CARGA HIDROSTÁTICA ALTA) 
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CIMENTACIÓN POR DEBAJO DEL NIVEL FREÁTICO
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DETALLE DE ELEMENTOS PASANTES VERTICALES

DETALLE EN ANCLAJES

DETALLE DE ELEMENTOS PASANTES HORIZONTALES

DETALLE EN PILOTES
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PASO 2 PARA CIMENTACIONES PROFUNDAS.PASO 1 PARA CIMENTACIONES PROFUNDAS

ALSAN FLOOR EP 101

PASO 3 PARA CIMENTACIONES PROFUNDAS

COLPHENE BSW V
COLPHENE BSW V

ALSAN FLASHING

ALSAN FLOOR EP 101

COLPHENE BSW V

TUBO DE INYECCIÓN

COLPHENE BSW V

COLPHENE BSW H

CINTA
HIDROEXPANSIVA

ALSAN FLASHING

ALSAN FLOOR EP 101

ALSAN FLASHING
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1. Sutrato de la cimentación, y muro pantalla existente. 2. Estabilización de la superficie con capa de concreto.  

3.  Limpieza y preparación de la superficie, colocación de la membrana de protección 
(en superficies muy irregulares) SOPRADRAIN 10-G marca SOPREMA a base de polipropileno. 

4. Suministro y colocación de sistema preaplicado de impermeabilización prefabricado 
asfáltico monocapa con membrana COLPHENE BSW H marca SOPREMA. Limpieza y prepa-
ración de la superficie, instalación de  la membrana con superficie autoprotegida COLPHENE 
BSW H con flexibilidad en frío de -16°C modificada con SBS, prefabricadaaplicada por t
Termofusión.



DETALLE EN PILOTES
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5.  Instalación de  la segunda capa de membrana con superficie autoprotegida COLPHENE
BSW H con flexibilidad en frío de -16°C modificadacon SBS, completamente termofusionada
a la primer capa de COLPEHENE BSW H. . 

6.  Tratamiento a detalles y puntos críticos con membrana de aplicación en líquido ALSAN
FLASHING marca SOPREMA a base de poliuretano-asfalto, mono componente listo para
usarse, resistente a rayos UV, a razón de 2.1 kg/m2 reforzado  con ARMATURE FLASHING.

5.  Reparación de detalles y limpieza de superficie general para colocación de acero estruc-
tural y concreto, En aplicaciones con temperaturas menores a 10 °C, aplique SOPRASEAL 
STICK PRIMER sobre el SOPRADRAIN 10-G  antes de instalar la membrana vertical..  

6.  Construcción de losa de cimentación según sistema constructivo del proyecto. 

5.   instalación de la membrana con superficie autoprotegida COLPHENE BS V con flexibilidad
en frío de -20°C modificada con SBS, prefabricada aplicada por autoadhesión y termofusión 
(tecnología duo-selvedege). 

6.  Construcción de muros de cimentación.  



RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES SISTEMA PARA CIMENTACIONES COLPHENE BSW:

ELABORADO POR: 

SOPREMA MEXICO.

PRESENTACIÓN RENDIMIENTO

ROLLO 27.9 m2 24.45 m2/rollo 

CUBETA 19 l 0.3 - 0.5 l/ m2

a

b

DESCRIPCIÓN

SOPRADRAIN 10-G (opcional)

SOPRASEAL STICK PRIMER

CÓDIGO

20526

37782

ROLLO 10 m2 8.86 m2/rolloc COLPHENE BSW V00282

ROLLO 10 m2 8.86 m2/rollod COLPHENE BSW H00287 

CANTIDAD

-

-

-

-

RESUMEN DE MATERIALES - COLPHENE BSW

CUBETA 19 l 2.1 kg/m2e

f

ALSAN FLASHING32800

ROLLO 30.5 m 30.3 m/rollo

g

- 

-

-

ARMATURE FLASHING20400F

CARTUCHO 310  ml 4.5 m/cartucho

h - 

SOPRAMASTIC35651

ROLLO 3.3 m2 10 m/rolloCOLPHENE SP LAP 10 x 0.33 m35403F



IMÁGENES DE REFERENCIA:
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